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Composition des matières
Nature, origine, tannage et finition des matières par référence — 83 références.

Cuir PU Vachette Mouton Aniline Pigmenté Enduit

73 10 66 7 44 27 2

Réf. Matière Peau animale Type de tannage
Pleine fleur /

Fleur corrigée
Finition

698931 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699009 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699085 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699257 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699313 PU — — — Sans finition

699315 PU — — — Sans finition

699316 PU — — — Sans finition

699317 PU — — — Sans finition

699319 PU — — — Sans finition

699336 PU — — — Sans finition

699345 PU — — — Sans finition

699346 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699347 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699348 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699349 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699354 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699355 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699356 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699364 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699450 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699452 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699456 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699457 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699458 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699478 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699502 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699503 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699504 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699505 PU — — — Sans finition

699518 PU — — — Sans finition

699522 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699523 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699539 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699575 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699576 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699577 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699594 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Enduit

699595 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Enduit

699600 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699602 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699604 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté
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Réf. Matière Peau animale Type de tannage
Pleine fleur /

Fleur corrigée
Finition

699605 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699606 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699609 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699611 PU — — — Sans finition

699615 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699616 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699617 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699618 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699620 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699621 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699622 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699623 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699624 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699625 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699626 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699627 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699628 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699629 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699630 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699631 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699632 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699633 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699634 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699635 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699636 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699637 Cuir Mouton Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699638 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699639 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699640 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699644 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699647 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699648 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699649 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699650 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699651 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699652 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699653 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699654 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699655 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699656 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Pigmenté

699658 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

699659 Cuir Vachette Tannage au chrome Fleur corrigée Aniline

Définitions
• Fleur corrigée (top grain) — couche supérieure de la peau, poncée puis refinie ; la pleine fleur conserve au contraire la surface d'origine intacte.

• Aniline — teinture dans la masse, sans couche pigmentaire couvrante : le grain naturel de la peau reste visible.

• Pigmenté — finition pigmentée en surface, plus couvrante et plus résistante.

• Enduit (coated) — surface recouverte d'une couche de finition continue.

• PU — matière synthétique : ni peau animale, ni tannage, ni finition au sens du cuir.


